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SWIADECTWO BADAN Nr 2149/ICiMB/ST/16

z argonem

Zleceniodawca DOBROPLAST Fabryka Okien Sp. z o.0.
18-300 Zambrow, Stary Laskowiec 4

Rodzaj badafh Okreslenie wspotczynnika przenikania
ciepla "U" wg normy: PN-EN 674: 2011 "Szkio w budownictwie.
Okreslenie wspolczynnika przenikania ciepta “U”. Metoda

oslonietej plyty grzejnej".

Orzeczenie Badane szyby zespolone dwukomorowe o budowie
4EuroGlas Silverstar EN2 plus/12/4Float/12/4EuroGlas Silverstar EN2
z argonem posiadajg wspotczynnik przenikania ciepta U= 0,7 W/m~.K

Podstawa orzeczenia: Sprawozdanie 7 Badari Nr 129.b.FW.1 5.AK 7 11.01.2016 r.
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Swiadectwo wazne do 11.01.2019r.




